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Precyzyjne pobieranie wycisków

Łatwiejsze przeprowadzanie

procedur klinicznych
➲ Najlepsza wydajność

w stosunku do ceny

 

 50ml x 4 szt.
MEGA SIL light body

50ml x 4 szt.
MEGA SIL heavy body

  48 szt.

koncówki mieszające
light

  48 szt.

końcówki mieszające
heavy

Heavy body 50ml
Light body 50ml

BITE 50ml 
końcówki - heavy
końcówki - light

MSHC
 MSLC

MSBC04 
SW-MT-H 
SW-MT-L

Typ Nr ref.

Komponenty1.

50ml x 4 szt.
MEGA SIL BITE 

 
 

 
 



Pęcherzyki pojawiają się przez niską
hydrofilność niektórych produktów.

MEGA SIL

Czas pracy

Czas pracy

Czas pracy

Optymalny czas pracy

Czas wiązania MEGA SIL

A

B

45sec

65sec

70sec

60sec 0sec

Czas wiązania

Czas wiązania
Wystarczający czas pracy i czas
wiązania maksymalizuje łatwość
przeprowadzenia zabiegów.

2. Hydrofilność

4. Wytrzymałość
     i płynność

5. Optymalny czas pracy

Material » Ⅰ.MEGA SIL

3. Tiksotropia

Obszar marginesu - niska
wytrzymałość na rozdarcie.

MEGA SIL

MEGA SIL A B

Naprężenie[N/mm^2]

Podczas
usuwania
wycisku
występują
duże siły
ściskające 
i rozciągające.

Dzięki właściwej twardości i wysokiej
elastyczności umożliwia łatwe usunięcie bez
deformacji po utwardzeniu.

Wytrzymałość
Zachowuje swoją formę. Ułatwia
aplikację i utrzymywanie masy na łyżce
wyciskowej.

Płynność 

Doskonałe odtworzenie obszaru marginesu z dobrą tiksotropią.

Imported A Imported B MEGA SIL Korean A Korean B

* W przypadku produktów innych firm ciężko jest odtworzyć marginesy, gdyż zachowane są sztywne
formy.

Wysoka hydrofilność gwarancją idealnego odtworzenia stanu uzębienia w wilgotnym środowisku jamy ustnej.

MEGA SILProducent

Płynność

test płynności

A B C D

MEGA SIL

Test kąta zwilżania kropli wody

po 20 sek.

po 10 sek.kropla wody

*wyniki testu ( Korea Polymer Testing & Research Institute)

MEGA SILTM

Kątkontaktu
A
B
C
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